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Generalüberholung-einer-Dekanter-Zentrifuge--!

Technische-Daten-der-in-dieser-.PDF-vorgestellten-regenerierten-Anlage-
•  Zentrifuge!(Dekanter!mit!integrierter!Förderschnecke)!!

•  Typ!GUINARD!D4L!C!30!HP!IL!

•  Einsatzgebiet:!FeststoLrennung!und!Abwasserreinigung!in!Klärwerken!

Seperatoren! und! Dekanter! arbeiten! nach! dem! Prinzip! der! Materialtrennung!
durch!ZentrifugalkräSe.!Ein!Dekanter!findet!Anwendung,!wenn!das!zu!fördernde!
Medium!einen!zu!hohen!Anteil!an!Feststoffen!aufweist,!und!kommt!zum!Einsatz!
wenn! jeder! einzelne! Bestandteil! des! zu! behandelnden!Materialgemisches! eine!
unterschiedliche!Dichte!aufweist.!Üblicherweise!werden!Dekanter!genutzt,! falls!
die! im! Medium! vorhandene! Festmaterialien! einen! Anteil! von! 3%! im! Zulauf!
übersteigen.!Bei!Dekantern!handelt!es!sich!um!horizontal!gelagerte!Seperatoren!
in!Bauform!einer!Vollmantelschneckenzentrifuge.!!
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Ausfallsymptome-

•  Feststoff`
rückstände!!

•  Oberflächen`
material`
verschmutzung!

•  Korrosion!!
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Einlaufspuren-an-der-

zylindrischen-Schale--

Materialverschleiß-–-zylindrische-Schale-
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Wandstärke-des-Bleches-an-der-
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stark-abgenommen-und-somit-
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AuswurNleche-in-diesen-
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Die-beschädigte-Fläche-wurde-metallisch-
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Nach-der-Bearbeitung- Vor-der-Bearbeitung-

;-Zylindrische-Schale-zum-Vergleich--
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Die-beschädigten-Abrisskanten-wurden-durch-

Aufschweißen-regeneriert.-
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Nach-der-Bearbeitung- Vor-der-Bearbeitung-
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Kanten-der-Bleche-wurden-geschärQ-und-die-
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Die-Rissprüfung-ergab,-dass-keine-Risse-an-den-geschweißten-Stellen-entstanden-sind-

und-an-vorhandenen-Nähten-nachgewiesen-werden-konnten.-
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1.-Verschmutzter-Riss- 2.-Vorreinigung- 3.-PrüfmiWel-auQragen-

4.-Zwischenreinigung-5.-EntwicklerauQrag-6.-Rissanzeige-



Auswuchten-mit-Masseausgleich-von-Förderschnecke-und-Schale-mit-Getriebe.-

Das-Auswuchtprotokoll-finden-Sie-im-Anhang-dieser-PDF;Dokumenta\on.--
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Kontakt!

Poeler!Weg!6!

99085!Erfurt!

Tel:!!0361!550715!0!

Fax:!0361!55071519!

Internet:!hjp://www.fluidsystems.org!

e`Mail:!info@fluidsystems.org!
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